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Darstellung eines Polyesters (Polykondensation)
	Gefährdungsbeurteilung

	
**
	Lehrerexperiment  ☐

	Schülerexperiment  ☒

	DGUV

SR 2003
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	Weitere 
Maßnahmen:
keine!

	     ☒
	     ☒
	     ☐
	     ☐
	     ☐
	     ☐
	      ☐
	

	 
Bernsteinsäure (Butandisäure)
R-Sätze: 36
S-Sätze: 26  
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	Versuchsdurchführung

	Zu 1 mL Glycerin werden 3,5 g Bernsteinsäure (Butandisäure) gegeben. Die Mischung 

wird vorsichtig ca. 30 Sekunden lang erhitzt. Dabei wird ein wenig geschüttelt. Das Reagenzglas sollte dabei fast waagerecht gehalten werden. Mit kurzen Unterbrechungen

wird weiter erhitzt bis eine deutliche Veränderung zu beobachten ist. 

Zwischendurch wird immer wieder ein Wasserindikatorpapier an die Mündung des Reagenzglases gehalten.


	Ergänzende Hinweise

	keine


	Entsorgung

	Gefäß 1: flüssige organische Abfälle – halogenfrei

Gefäß 3: feste organische Abfälle


	R- und S-Sätze

	R 36 Reizt die Augen.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.


Datum:_________________

Unterschrift:_____________________
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